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PROTOKOL O SKUSKE ¢&. 2016/409

Uloha ¢islo: 2016-080 Strana 1 = 1
Objednavatel’ RNDr. Jan Grech-Penetra Udaje o odbere:
Adresa: Lomnicka 14 Typ odberu: neakreditovany
080 05 Presov Postup odberu: -
Miesto odberu:
Tel. Cislo: 0903 172 526 Datum odberu: 27.10.2016
Fax: - Cas odberu: 16:00 hod.
Objednavka ¢.: 28/10/2016/2 Plan odberu: -
Zakazka ¢.: - Pocet vzoriek: 1
Riesitel: zakaznik Vzorku odobral: RNDr. Grech
Vzorku prevzal: MVDr. Schreierova
Udaje o vzorkach: Datum prevzatia:  28.10.2016
Typ vzorky: podzemna voda Datum rozboru: 28.10.-4.11.2016
Typ zdroja: Ig vrt Datum vystavenia 7.11.2016
Sposob odberu: Cerpadlom protokolu:

Vysledky skusok:

ECV.
2016/1677 | Metodicky predpis | Metéda ; = Typ
Parameter Jednotka Py Y predp Neistota (k=2) skusky
HM-1
. STN EN ISO 10523
Reakcia vody pH - 7,4 (PP 01) P 3% A
Elektrolyticka vodivost EKi=z5-c mS/m 79,2 ST";F‘,EF[“ 0227)888 K 5% A
Aménne iény NH mg/l 048 STN ('F?F? 1711)50'1 s 10% A
Tvrdost celkova Ca+Mg mmol/| 2,7 STNU!,?,% 46;059 OA 5% A
Obsah vépnika Ca mg/! 106 STTF!‘FS,%;OE’B OA 5% A
Obsah hordika Mg mg/l 26 ST"<‘|D'§?26)059 wypodet ] N
. STN ISO 9297
Chiloridy CI mg/I 27 (PP 05) OA 10% A
Sirany SO# mg/| 71 (PP 15) S . N
Kys. neutr. kapacita KNKss | mmol/ 6.4 ST E("g,}'f&)9963‘1 OA 5% A
. STN 757374
Agresivny CO, - Heyer mg/I 0 (PP 34) OA - N
mineralizécia mg/I 871,2 (PP 16) vypocet - N

Typ skasky: A - akreditovana N - neakreditovana

Zhodnotenie agresivnych vlastnosti vzorky vody:

podla STN 038 375 ,,0chrana kovovych potrubi proti korézii uloZzenych v péde alebo vo vode*
- Voda pésobi na kovové materialy vel'mi vysokou agresivitou

- faktorom spdsobujlicim agresivitu je elektrolyticka vodivost EKt=25.c (79,2 mS/m),

podla STN EN 206 -1 ,, Betdn, ¢ast’ 1, Specifikacia, vlastnosti, vyroba a zhoda*
- Vodu charakterizujeme ako neagresivnu na betonové konstrukcie (XA0)

Popis skratiek: &332“5‘"//

ECV - evidenéné &islo vzorky K - konduktometria ‘/w h \
F-AAS - atémova absorp&na spektrometria s plamefiom Protokol vystavil: Ing. Adamenkova { AN A

S - spektrofotometria P - potenciometria Protokol schvalil: Mgr. Adriana Vasilova S
OA  -odmerna analyza PP - pracovny postup veduca laboratéria //ﬁ//q 'Z(L'Z( Vi

Upozornenie:

Laboratérium prehlasuje, ze vysledky skusok sa tykaju len predmetu sku$ok a nenahradzajl iné dokumenty.
Tento protokol méze byt pouzity len ako celok a s pisomnym sthlasom laboratéria. Pouzivatel sluZieb laboratéria nesmie pouZit jeho akreditaénii znacku.
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